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ДРНТІ  59.14.23
Розробка приладу для вивчення капілярності волокнистих матеріалів
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РЕФЕРАТ
Властивості текстильних матеріалів різного асортименту (ткані, неткані, трикотажні, ткано-трикотажні тощо) оцінюються за допомогою фізико-механічних, оптичних, хімічних, геометричних та інших характеристик, серед яких важливе місце займають і гігроскопічні. Спектр гігроскопічних властивостей вказаних матеріалів широкий, оскільки пов'язаний не тільки з природою волокна чи оздоблювального апрету конкретного текстильного полотна, але й, наприклад, видом його переплетення, товщиною, пористістю тощо. Тому оцінка гігроскопічних характеристик проби, до яких обов'язково повинні належати власне гігроскопічність, вологовбирання і вологовіддача (сорбування, десорбування, кінетика висихання), вологотривкість та капілярність є одними із основних показників, оскільки максимально ототожнюються з поняттям гігієнічності одягу, як побутового, так і спеціального призначення. Підвищення методичного і технічного рівня проведення дослідження капілярності текстильних матеріалів особливо стало актуальним у останні 3-5 років. Це пов'язано, по-перше, зі застарілими методами і обладнанням, які традиційно використовують і на сьогоднішній день для визначення капілярності, а, по-друге, зі значним зростанням об'ємів виготовлення текстильними підприємствами і залучення до швейної промисловості тканин зі значним вмістом хімічних волокон (особисто тих, що мають 100% хімічний склад), що в багатьох випадках приводить до погіршення гігієнічних властивостей швейних виробів. Відносно низька ціна і первинний привабливий зовнішній вигляд саме таких імпортних матеріалів спричинили їхнє масове вторгнення на внутрішній ринок України, в той час як відсутність до них стандартної супроводжувальної документації (сертифікат якості, хімічний вміст, рекомендації до технологічних режимів обробки тощо) є прямим порушенням прав споживачів. Тому виникає нагальна необхідність у проведенні поглибленого комплексного дослідження властивостей подібних матеріалів, що потребує створення сучасної методології і устаткування.
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